(ALMARIT| Premium 2-Schichtsystem //

Auftrag: Grundierung und Lack mit Versiegelungsrolle 2/,

Beanspruchung # # # #

Erstauftrag M 2010 G // PI'OtECtOI' // M 2010 G // M 2010 G //

Menge in g/m? 150 130 150 150

Trocknung Zwischenschliff Zwischenschliff Zwischenschliff Zwischenschliff
Y Y Y Y

Menge in g/m? 150 130 150 130

Iweitauftrag { M 2011 // ] {Protector // ] [ M 2015 // J [Dedepur// J

Gesamtauftrag Y Y \J \/
Menge in g/m? 300 260 300 280



