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Wohnen mit Holz

Wohnen mit Holz

Holz und seine Eigenschaften

1. Holz ist ein natiirlicher Rohstoff mit unveranderlichen
Eigenschaften: Holz ist

pords
inhomogen
anisotrop
hygroskopisch

Es gibt ungefahr 40.000 verschiedene Holzarten, sie
unterscheiden sich wesentlich im

Quell- und Schwindverhalten
Harte

Farbe

Maserung

Inhaltsstoffen

Aufgrund dieser unveranderlichen Eigenschaften muss sich ein
Mensch, der sich fiir Holz entscheidet, auf das Naturmaterial
einstellen.

Holz passt sich standig dem Klima an (Luftfeuchtigkeit) und
wird immer- auch nach Jahren- schwinden (trockenes Klima)
und quellen (feuchtes Klima).

Bei sehr ungiinstigen Bedingungen kann es deshalb zu Fugen
oder Schiisselungen kommen.

Holz ist und bleibt also immer aufnahmefahig fiir Feuchtigkeit.

Holz verandert durch UV-Einstrahlung seine Farbe.
Holzinhaltsstoffe (Lignin) werden abgebaut und so verandert
sich die Farbe des Holzes. Das AusmaR der Farbveranderung
hangt von der Holzart und den ortlichen Bedingungen ab.

Deshalb muss Holz im Auienbereich vor UV-Strahlen
geschitzt werden, dies wird durch Pigmente in unseren Olen
und Holzlasuren erreicht. Im Freien muss das Holz unter
Umstanden auch durch eine Impragnierung vor Schimmel und
Pilzen geschlitzt werden.

2. Holz muss geschiitzt werden

Gerade im AuBenbereich ist ungeschiitztes Holz vielen
Angriffen ausgesetzt.

* Die UV-Strahlen des Sonnenlichts fiihren zu einer
waschbrettartigen Oberflachenstruktur und spater zu
Vergrauung. Die Oberflache verliert an Festigkeit. Wird sie
nicht vorbehandelt, neigen nachfolgende Anstriche zum
Abblattern.

® Regen, Tau, Kondenswasser etc. lassen den
Feuchtigkeitsgehalt steigen, Verdunstung lasst ihn wieder
sinken. Die Folge: Risse in der Oberflache. Durch diese

konnen holzzerstorende Pilze im Holz entstehen.

® Je nach Holzart kann sich Blaue im Holz bilden, eine
Pilzart, die das Holz dunkel farbt, den Anstrichfilm zerstort
und den Boden fiir Faulnisbildung bereitet.

2. a: konstruktiver Holzschutz

Die wichtigste Schutzbasis liefert der konstruktive
Holzschutz. Beispiele sind ausreichende Dachiiberstande,
Wasserableitung durch sinnvolle Schréagen,
zurlickgesetzte Fenster und generell die Vermeidung von
dauerhaftem Nassekontakt, z.B. im Erdbereich. Darauf
aufbauend, erfolgt der perfekte Schutz mit ASUSO
Produkten.

ASUSO-Tipp:

Um direkten Erdkontakt zu vermeiden und damit die
Gefahrdung durch Holzfeuchte zu vermindern, kdnnen Sie
Pergolen, Zaune etc. mit einem Betonsockel mit
Metallhalterung (Pfostenschuh) versehen. Wir empfehlen
auferdem, das obere Ende von Pfosten anzuschragen, damit
das Wasser gut ablaufen kann.

2. b: Tabelle Art des Schutzes

Fur alle Holzer im Auenbereich:

Dekorative Gestaltung und physikalischer
Oberflachenschutz gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlen,
sowie zur Abwehr von Pilzsporen, durch wirkstofffreien
oder- armen Oberflachenanstrich mit ASUSO Lasuren
oder NL Teakol, NL Larchenholzél und NL Bangkiraiél.
ASUSO Holzimprégnierdl ist ein hervorragender
Blaueschutz.

Schutz Schutz Schutz
gegen gegen gegen

Feuchtigkeit |UV-Strahlung | Blaue

Fichte o . .

Douglasie

Kiefer

Larche

Light Red Meranti

Pitch Pine

Redwood

Sapelli-Mahagoni

Tanne

Western Red Cedar

Oregon Pine

Teak

Iroko

Mahagoni

Dark Res Meranti

Afzelia

Eiche

Framire

Robinie

Bankirai

Vorimprégnierte

Holzer (unverwittert)

-

Holzart




3. Vorbereiten des Untergrundes

Fir die optimale Wirkung des Anstrichs muss die Oberflache
trocken, sauber, staub-, fett-, 6I-, wachs- und salzfrei sein.
Typische Verschmutzungen wie Algen, Griinbewuchs,
Vogelkot, Spinnweben etc. missen dazu komplett entfernt
werden.

Wichtige Arbeiten

Verunreinigungen entfernen, je nach Art z.B. mit Spachtel,
Holzblrste und ASUSO NL Intensivreiniger.

Harzstellen beseitigen mit Spachtel (gehartete Stellen),
Harzflecken entfernen mit Nitroverdlnnung.

4. Schleifen

Schleifen mit Schleifpapier der Kérnung 60-80 (grob), 100-120
(mittel), 180-220 (fein), Schleifkissen (grob und fein, rostfrei)
und Schleifvlies (fein).

Immer: Schleifreste entfernen mit einem Maler-Staubbesen

Ein Schleifklotz vereinfacht das Flihren des Schleifpapiers.
Fur groRere Flachen empfehlen sich Handschleifmaschinen.

Glétten

Durch Sagen oder Streichen wird die Oberflache rau und
Holzfasern stehen hoch. Dies verhindert einen durchgangigen
Anstrichfilm und vermindert so schiitzende Wirkung des
Anstrichs. Durch feines Schleifen werden die Holzfasern
gekappt, eine glatte Flache entsteht.

ASUSO-Tipp: Das feine Glatten der Oberflache ist auch
zwischen den Anstrichen wichtig, wenn z.B. eine Oberflache
2-3 x mit einer Lasur gestrichen wird. So haften die Anstriche
besser.

Stark verwitterte Anstriche
Hier muss bis auf das rohe Holz abgeschliffen werden, damit
wieder eine tragfahige Oberflache entsteht.

ASUSO-Tipp:

Stark verwitterte Anstriche erkennen Sie an einer grauen
Férbung des Holzes; die Lasur- oder Farbschicht ist teilweise
oder ganz verschwunden bzw. bléttert ab.

5. Auswahl des richtigen Holzschutzproduktes fiir den
richtigen Zweck

ASUSO Holzlasur oder ASUSO Compaktlasur?

ASUSO Holzlasur bildet einen dinnen Film und liefert einen
guten physikalischen Holzschutz. Sie wittert schichtweise ab,
blattert also nicht ab. Vorwiegender Einsatz: nicht ma3haltige
Teile wie z.B. Fassadenverkleidungen.

ASUSO Compaktlasur bildet einen mittelstarken,
wasserabweisenden Film. Sie wird deshalb bevorzugt auf
mafhaltigen Bauteilen eingesetzt, wie Fenster und Ttren.
ASUSO Compaktlasuren schiitzen bei intaktem Film
besonders lange.

ASUSO-Tipp: Wer fiir die Zeit des Streichens einen Streifen
Klebeband tber den oberen Rand der Dose klebt, kann daran

Wohnen mit Holz

Uberschussige Lasur abstreichen und so spater verklebte
Deckel verhindern.

Farbig transparent oder farblos?

Da die UV-Schutzwirkung im Wesentlichen von den
Farbpigmenten abhéngt, ist sie bei farbigen Lasuren
grundsatzlich hdher bzw. dauerhafter.
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Kinderspielgerate

Da Kinder regelmaRig mit den Spielgeraten in Kontakt
kommen, sollte der Holzschutz folgende Kriterien erfllen:
wasserbasiert, speichel- und schweilecht, gepruft nach DIN
EN 71 Teil 3, Sicherheit fir Kinderspielzeug nach Trocknung
des Anstrichs.

Die Standsicherheit von Kinderspielplatzgeraten regelmafig
priifen (mindestens einmal jahrlich).

Wirkstofffrei

_Aqua Teak/ | Compakt-| Holzlasur Zaunlasth
Ol-Lasur |Bangkiraidl| lasur

Innen
Sichtbalken ° °
Holzdecken

Tiren

Fenster
Wandverkleidungen
Maobel

Spielzeug

AuRen
Holzfassaden . . . .
Aulentiiren

Tore

Zaune

Pergolen
Balkone

Carports
Kinderspielgerate
Stallungen
Gatter
Blockhauser
Gartenmaobel
Gartenhauser
Wochenendhauser
Sichtschutzwalle
Bodendielen o
Holzfliesen \ . )

6. Streichen

So streichen Sie richtig

Flhren Sie die Pinselborsten nicht tiefer als halb in die Lasur
oder Farbe und streichen Sie Uberschiisse gut ab.
Durchgéngig (,nass in nass®) in Richtung der Holzmaserung
streichen, so erzielen Sie ein ansatzfreies, homogenes
Ergebnis.

Wahrend der Arbeitspausen Pinsel in Alu- oder Frischhaltefolie
entwickeln, so bleiben sie streichbereit.

Nach dem Streichen verschlieen Sie die angebrochene
Farbdose gut und stellen sie auf den Kopf, das erhéht die
Lagerfahigkeit.

ASUSO-Tipp: Unsere ASUSO Compaktlasur ist so
eingestellt, dass sie sich tropfarm verstreichen lasst.
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Dank ihrer gelartigen Konsistenz tropft sie praktisch nicht, lasst
sich aber gleichzeitig federleicht verstreichen. Ideal fiir Arbeiten
Uber Kopf, wie sie bei Dachuntersichten nétig sind.

7. Zusatzinformationen

Blaue

Pilzart, die vornehmlich bei Nadelhdlzern blauliche
Verfarbungen verursacht. Bildet kleine Fruchtkérper, die Lack-
oder Farbanstrichfilme zerstéren.

Holzfeuchte

Der Wassergehalt im Holz. Steigt dieser dauerhaft iber 20%,
wird das Holz anfallig fiir Pilzbefall. Deshalb empfiehlt sich bei
Holzern auBen ein Feuchtigkeitsschutz.

Holzinhaltsstoffe

Im Holz eingelagerte Gerb- und Farbstoffe, Harze, Wachs und
Fett, sowie mineralische Stoffe. Bei Anstrichen mit
wasserbasierten Lasuren oder Farben kénnen diese austreten.
Die Starke dieses Effekts héngt von der Holzart ab und kann
bei Bedarf durch Verwendung eines Isoliergrunds vermindert
werden.

MaRBhaltige Bauteile

Teile wie Fenster und Tiiren, die sich nicht verziehen dirfen,
also ihr MaR halten missen. Bei begrenzt maBhaltigen Teilen
sind geringfligige MaRanderungen zugelassen, z.B. bei
Verbretterungen mit Nut und Feder.

Physikalischer Schutz

Oberflachenschutzfilm gegen UV-Strahlen und Feuchtigkeit,
ohne oder mit nur wenigen chemischen Wirkstoffen.
Pigmente

Lichtechte, nicht I6sliche, wetter- und UV-stabile Farbpartikel.
Sie sind als Bestandteil von Lasuren und Farben fiir den
Farbton verantwortlich.

Wirkstoff-Schutz (Biozid-Schutz)

Tiefenschutz im Holz durch chemische oder biologische
Wirkstoffe (Biozide), die z.B. holzschadigende Pilze zerstdren
und dadurch Holzsché&den verhindern.

8. Der Holzwurm

Als gefahrlichster Holzschadling im verbauten Holz ist der
Haus b o ck (Hylotrupes bajulus) anzusehen.

Das Erkennen eines Insektenbefalls

Wenn man im Sommer einen Dachboden betritt, ist es nicht
selten, bei vélliger Ruhe, knisternde Fralgerdusche im Holz zu
hdren. Wenn dazu noch ovale, ausgefranste Locher im
Dachgebalk festgestellt werden, so sind dies untrligliche
Kennzeichen fiireinenHausbockbefall Diese ovalen
Offnungen sind die Fluglécher der ausgeschllipften Kéfer und
deuten darauf hin, dass mindestens schon der Befall einer
Generation dieser Schadinsekten vorliegt. Die Fluglécher
haben eine GréRe von 6-8 mm. Sie treten vornehmlich in der
Néahe von Dachluken und Fenstern oder aber im Splint- bzw.
Weichholz auf. Die Fluglécher sollten als markantes
Warnzeichen nicht Gibersehen werden und den Anlass zu einer
genauen Kontrolle des gesamten Dachbodens geben. Das
Fehlen von FraBmehl sollte keinesfalls dazu fiihren, die Starke
eines Befalls zu unterschéatzen, denn der Hausbock versteht
sich vortrefflich zu tarnen, da er seine Fralkgénge hinter sich

mit Holzmehl wieder ausfiillt und selbst bei starkstem Befall
seine Zerstorungsarbeit lediglich bis dicht unter die
Holzoberflache vornimmt, wobei er nur in den seltensten Fallen
das Holz durchstoft.

EinAnobienbefallzeigtsich durch die etwa 1-2 mm
groRen kreisrunden Fluglécher und durch die leicht sichtbaren
Framehlhaufchen. Obwohl diese Insekten viel kleiner sind,
treten sie oft derart gehauft auf, dass ganze Balkenkanten
beim Anschlagen wegbrechen kdnnen.

Je friher ein Befall erkannt wird, umso weniger Zeit werden die
Vorarbeiten, die bei jeder Bekampfung in gleicher Weise
erforderlich sind, in Anspruch nehmen, umso niedriger werden
dann auch die Kosten liegen. Nicht selten miissen durch zu
spates Erkennen eines Hausbockbefalls der gesamte
Dachstuhl oder zumindest verschiedene Balken erneuert
werden, was dann mit aulerordentlich hohen Ausgaben
verbunden ist.

Vorbereitende Arbeiten

Bei bestehendem Befallsverdacht ist es unerlasslich, mittels
eines Beiles, Latthammers oder Stecheisens das Holz
auszuklopfen bzw. auszustechen und die bei Befall diinn
erhaltene Holzoberflache zu entfernen, um so den Schaden
vollkommen freizulegen. Soweit dieser festgestellt wird, sollte
die gesamte Balkenlage gut abgebeilt werden, wobei dem
Weichholz besondere Sorgfalt beizumessen ist. Unter allen
Umstanden muss noch evtl. vorhandene Borke beseitigt
werden. Nach Abschluss dieser vorbereitenden Arbeit, der
jedes Stiick Holz unterzogen werden muss, sind die
behandelten Balken und dergl. mit einer Drahtbiirste
abzubirsten und vom Framehl zu sdubern. Nur so ist
gewahrleistet, dass die bereits durchnagte (vermorschte),
obere Holzschicht nicht wie ein Schwamm die gesamte
Impragnierflissigkeit bindet und auerdem die (verbliebene)
Statik begutachtet werden kann. Der gesamte Abfall ist sofort
zu verbrennen oder einer Deponie zuzufiihren.

Wenn eingebaute Holzer nicht von allen Seiten zugénglich
sind, so ist von oben oder seitwarts eine Bohrlochimpfung
vorzunehmen, d. h. im Abstand von 1-2 ¢cm zur Auenkante
sind in Langsrichtungen alle 20-30 cm senkrechte Bohrldcher
mit einen Durchmesser von etwa 1 cm anzubringen, ohne den
Balken ganz zu durchbohren. Dasselbe Verfahren wird an der
gegentiberliegenden AulRenkante wiederholt, jedoch um den
halben Abstand in Langsrichtung parallel versetzt. Diese
Bohrlécher sind mehrmals mit Impragnierfliissigkeit zu fiillen
und jeweils mit Diibeln zu verschlieRen.

Auch die Lagerhdlzer und der FuBboden selbst sind einer
entsprechenden Kontrolle zu unterziehen. Hier muss ebenso
bei Befall eine Bebeilung des Holzes vorgenommen werden,
sowie ggfs. die Anbringung von Bohrldchern zur Aufnahme des
Bekampfungsmittels. Es ist besonders darauf zu achten, dass
nicht auf einmal zu viel Flissigkeit, sondern in vermehrten
Arbeitsgangen jeweils nur die Menge aufgebracht wird, die das
Holz aufzusaugen vermag, da sonst ein Durchschlagen durch
den Boden und ein Verfarben des darunter liegenden
Deckenverputzes mdglich ware.

Fur die Anwendung von ASUSO HolzwurmEX lesen Sie bitte
vorher das ausfihrliche technische Merkblatt.



ASUSO Holzimpragnieral

e VERBESSERTE Wirkstoffkombination

e VERBESSERTE Penetrationseigenschaften

e geeignet fiir alle handelsiiblichen Lasuren

e witterungsbestandig

e VERBESSERTE Haltbarkeit und Haftung fiir
nachfolgende Anstriche, vor allem bei stark
saugfahigen Untergriinden bzw. solchen mit
unterschiedlicher Saugfahigkeit

¢ geruchsschwach durch Verwendung
aromatenarmer Losemittel, nach Trocknung
geruchlos

Produktbeschreibung

Produktart
Farblose Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis,
[6semittelhaltig.

Schutzwirkung
Vorbeugend wirksam gegen Blaue, holzzerstérende Pilze,
Schimmel und holzzerstérende Insekten.

Wirkstoffe
0,8 % Propiconazol
0,2% IPBC
0,05 % Permethrin

Weitere Inhaltsstoffe )
Alkydharze, pflanzliche Ole, aromatenarme Ldsemittel

Anwendungsbereich
Zur Behandlung von Weich- und Harthdlzern im AuBenbe-
reich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren,
Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden
sollen. Fir AuRenverkleidungen, Tore, Pergolen, Zaune
usw.

Farbtone
Farblos

Technische Daten
Dichte / 20° C: ca. 0,8g/cm?
Viskositat: Dinnflissig
Flammpunkt >61°C

Trocknung
Bei Normklima (23°C, 50% relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf (iblichen Holzarten wie Kiefer und
Fichte nach ca. 5-8 Stunden oberflachentrocken. Nach ca.
24 Std. Trocknungszeit bei Normklima Uberstreichbar mit
[6semittelhaltigen Systemen (Lasuren, Farben, Lacken).
Bei nachfolgendem Anstrich mit wassrigen Systemen ist

ASUSO Holzimprégnierol

z
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eine Trocknungszeit von ca. 10 Tagen bei Normklima zu
berticksichtigen.Wir empfehlen grundsatzlich einen
Probeanstrich. Bei unglnstiger Witterung (hohe Luftfeuch-
tigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung
deutlich verzégern. Bei Tropenholzern oder auch frischer
Eiche kdnnen ebenfalls Trocknungsverzdgerungen
auftreten.

Verarbeitung

Vorbereitung
Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtla-
suren restlos entfernen. Holzoberflachen von Schmutz
und Staub saubern. Beim Schleifen Staubschutzmaske
tragen. Bitumindse Materialien, Kunststoffe, Putz, Beton
und Steinzeug wegen moglicher Verschmutzung
abdecken. Pflanzen zurlickbinden und nicht benetzen.

Aufbringmenge
200-250 ml/m?in 2-3 Arbeitsgéngen.

Anwendungsverfahren
Streichen, Tauchen, Spritzen (Spriihen) nur in geschlosse-
nen Anlagen.

Anwendung
ASUSO Holzimprégnierdl vor Gebrauch gut schiitteln
oder aufriihren. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung
auftragen.Gebinde nach Gebrauch dicht verschlieRen.

Anwendungsempfehlungen
Wir empfehlen grundsatzlich einen Probeanstrich.
Keine Verdiinnung zusetzen. Die Holzfeuchte sollte 20%
nicht Uberschreiten.

Eigenschaften des behandelten Holzes
Die abgetrocknete Grundierung ist mit Kunststoffen und
bitumindsen Materialien vertraglich. Die Brennbarkeit des
Holzes wird nach Trocknung der Grundierung nicht
beeinflusst.
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Korrosionsverhalten

ASUSO Holzimprégnierol

Greift Glas und Metall nicht an

Uberstreichbarkeit

Mit allen Lasuren, Dickschichtlasuren, Dispersionen und
Lacken nach griindlicher Trocknung. Wir empfehlen
grundsatzlich einen Probeanstrich.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdinnung.

Gebindegrofen und Lagerfahigkeit

0,75 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 25 Liter, 200 Liter
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Besondere Hinweise

Gefahrstoffverordnung

Gefahrenbezeichnung: Gesundheitsschadlich (Xn),
Umweltgefahrlich (N)

Gefahrenhinweise:

R 50/53 Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 65 Gesundheitsschadlich; kann beim Verschlucken
Lungenschaden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger
Haut fiihren.

Sicherheitsratschlage

S 2 Darf nicht in die H&nde von Kindern gelangen.

S 24/25 BerUhrung mit den Augen und der Haut
vermeiden.

S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 56 Diesen Stoff und seinen Behalter auf entsprechend
genehmigter Sondermiilldeponie entsorgen.

Enthalt Permethrin. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Gebrauchs- und Warnhinweise

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz
des Holzes vor tierischen und/oder pflanzlichen
Schéadlingen. Bitte deshalb nur nach
Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der
Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu
Gesundheits- und Umweltschaden flihren. Das
Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches
bestimmungsmaBig in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommt. Ebenso Bienenhauser,
Gewachshéauser (innen) und Sauna-Anlagen (innen) nicht
damit behandeln.

Pflanzen zurlickbinden und nicht benetzen. Im
Innenbereich nicht verwenden.

Holzschutzmittel sind wegen mdglicher
Gesundheitsgefahren nicht anzuwenden bei Holz, zu dem
lang andauernder Hautkontakt bestehen kann. Haut- und
Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung
(Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken oder rauchen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken
sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Nicht bei offenem Licht oder offenem Feuer
arbeiten. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir
ausreichende Belliftung sorgen. Spritzen auBerhalb
geschlossener Anlagen gefahrdet Gesundheit und
Umwelt. Tauchwannen sind mit einem Schwimmdeckel zu
versehen. Bei langerem Stillstand von Tauchwannen
ASUSO Holzimpragnierdl in dichtschlieRende Gebinde
abfiillen und diese kennzeichnen.

Das ,Merkblatt fur den Umgang mit Holzschutzmitteln® der
Deutschen Bauchemie e.V., KarlsstraBe 21, 60329
Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.

Lagerung und Umweltschutz
Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln
die gesetzlichen Bestimmungen iber die Reinhaltung von
Grund- und Oberflachenwasser, sowie Luft beachten.
Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch
dicht verschlieen! Das Produkt ist giftig flir Fische und
Fischnahrtiere. Nicht in Oberflachengewasser oder
Kanalisation gelangen lassen.

Nicht langere Zeit bei Temperaturen (iber +30°C lagern.

Reinigungsreste, sowie nicht restentleerte Gebinde
ordnungsgemal entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).
Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-
Sammelbehalter geben.

Wassergefahrdungsklasse
WGK1 gemal VwVwS

Transport
Einstufung nach ADR und RID/GGVE:
Klasse 9, Verpackungsgruppe Il
UN 3082 umweltgefahrdender Stoff, fliissig, n. a. g.
(enthalt Permethrin)

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer stéandigen und liickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfléche wird maf3geblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblétter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitét unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich iberpriift werden.




ML Holzlasur

o wetterbestandig

¢ UV-stabil

e feuchtigkeitsregulierend

e gut verstreichbar, ausgezeichnete
Verlaufseigenschaften

¢ hohes Eindringvermogen

¢ geruchsschwach durch Verwendung
aromatenarmer Losemittel, nach Trocknung
geruchlos

¢ hochtransparent - betont Struktur und
Maserung

e seidenmatt

¢ kein Abblattern, daher problemlos
nachzupflegen ohne Abschleifen

Produktbeschreibung

Produktart
Hochtransparente, offenporige Holzschutzlasur auf
Alkydharzbasis, I6semittelhaltig. Zur dekorativen
Oberflachengestaltung von Holz im AulRenbereich.

Schutzwirkung
Hervorragende wasserabweisende Wirkung durch eine
spezielle Bindemittelkombination. Schutz vor Sonne durch
Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Eisenoxidpig-
mente.

Wirkstoffe
0,5 % Tolylfluanid als Filmschutz.

Anwendungsbereich
Zur dekorativen Oberflachengestaltung von Weich- und
Harthdlzern im AuBenbereich ohne Erdkontakt. Fiir
Blockhauser, Auienverkleidung, Pergolen, Zaune usw.
Nicht fiir die Behandlung von Eiche geeignet — hier ist
eine dickschichtige Lasur zum Beispiel die Compaktlasur
zu verwenden.

Farbtone
Farblos, Edelweiss, Kiefer, Goldbraun, Eiche hell,
Kastanie, Teak, Nussbaum, Palisander, Mahagoni,
Ebenholz, Tanne, Silbergrau, sowie Sonderfarbtone.

Technische Daten
Dichte / 20 °C: 0,84- 0,87 glcm?®
Viskositat: Dinnfllissig
Flammpunkt > 61 °C

Trocknung
Bei Normklima (23 °C, 50 % relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf tblichen Holzarten wie Kiefer und
Fichte nach ca. 5 Stunden oberflachentrocken. Nach ca.
10 Stunden Uberstreichbar. Bei unglnstiger Witterung
kann sich die Trocknung deutlich verzégern. Bei Tropen-
hdlzern oder auch frischer Eiche kdnnen ebenfalls
Trocknungsverzogerungen auftreten.

ML Holzlasur
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o
rbintensiver yy. ynd wetterse*
fiir Holz im Freien

Verarbeitung

Vorbereitung
Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschicht-
lasuren restlos entfernen. Stark verwitterte Holzer
anschleifen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen
und eine gleichmaRige Holzoberflache zu erzielen.
Holzoberflachen von Schmutz und Staub saubern. Beim
Schleifen Staubschutzmaske tragen. Bitumindse
Materialien, Kunststoffe, Putz, Beton und Steinzeug
wegen maglicher Verschmutzung abdecken. Pflanzen
zurlickbinden und nicht benetzen.

Aufbringmenge
200-250 ml/m?in 2-3 Arbeitsgéngen.

Anwendungsverfahren
Streichen; Spritzen (Spriihen) nur in geschlossenen
Anlagen.

Anwendung
ML Holzlasur vor Gebrauch gut schitteln oder aufrihren.
Mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen. Zur
gleichméaRigeren Farbgebung bei Holz mit unterschiedli-
cher Saugfahigkeit (z.B. Fichte, Kiefer) vor dem Auftrag
der farbigen Lasur mit der Sorte Farblos oder einer
farblosen Grundierung, z.B. ASUSO Holzimpragnierol,
streichen.

Anwendungsempfehlungen
Alle Farbténe sind untereinander mischbar. Die Sorte
“farblos” ist als alleiniger Anstrich fiir auBen nicht
geeignet. Keine Verdiinnung zusetzen. Die Holzfeuchte
darf 20 % nicht iberschreiten. Vergraute Oberflachen (alte
Holzer), sowie Holzarten mit Eigenfarbung, beeinflussen
den gewahlten Farbton, dies gilt besonders fiir die
helleren Lasurfarbténe (z.B. Kiefer). Ein Probeanstrich
wird grundsatzlich empfohlen. Bei tragenden oder
aussteifenden Bauteilen ist gemaf DIN 68.800-3 eine
Impragnierung mit einem amtlich zugelassenen Holz-
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schutzmittel erforderlich. Die Eigenfarbe dieser Holz-
schutzmittel kann den gewahlten Lasurfarbton beeinflus-
sen. Ein Probeanstrich wird grundsatzlich empfohlen.

Bei ungeschiitzten Hirnholzflachen kénnen durch
Wasseraufnahme farbige Inhaltsstoffe aus dem Holz
herausgewaschen werden und darunterliegende helle
Putzflachen und Mauerwerk verflecken.

Eigenschaften des behandelten Holzes

Die abgetrocknete Lasur beeinflusst die Brennbarkeit des
Holzes nicht.

Korrosionsverhalten

Greift Glas und Metall nicht an.

Renovierung

Alte, mit ML Holzlasur gestrichene Flachen lassen sich
leicht renovieren. Holzoberflache von Schmutz und Staub
saubern und anschlieRend mit ML Holzlasur
nacharbeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdlnnung.

Gebindegrofen und Lagerfahigkeit

0,75 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 25 Liter
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Besondere Hinweise

Gefahrenhinweise:

R 52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger
Haut fiihren.

Sicherheitsratschlage:

S 2 Darf nicht in die H&nde von Kindern gelangen.

S 25 Berlihrung mit den Augen vermeiden.

S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthalt Tolylfluanid, Butanonoxim
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gebrauchs- und Warnhinweise

Die Holzlasur enthalt enthalten biozide Wirkstoffe zum
Schutz des Filmes vor tierischen und/oder pflanzlichen
Schadlingen. Bitte deshalb nur nach
Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der
Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu
Gesundheits- und Umweltschaden fiihren. Die Holzlasur
ist nicht anzuwenden bei Holz, welches
bestimmungsgemaR in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommt. Ebenso Bienenhauser,
Gewachsh&user (innen) und Sauna-Anlagen (innen) nicht
damit behandeln. Pflanzen zuriickbinden und nicht
benetzen. Im Innenbereich nicht verwenden. Haut und
Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung
(Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Darf nicht in die
Hénde von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und
Futtermitteln fernhalten.

Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort &rztlichen
Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht
bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten. Wéhrend
der Verarbeitung und Trocknung fiir ausreichende
Beltftung sorgen. Spritzen aulRerhalb geschlossener
Anlagen gefahrdet Gesundheit und Umwelt.

Das ,Merkblatt flir den Umgang mit Holzschutzmitteln* der
Deutschen Bauchemie e.V., Karlstrafle 21, 60329
Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.

Lagerung und Umweltschutz
Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln
die gesetzlichen Bestimmungen iber die Reinhaltung von
Grund- und Oberflachenwasser, sowie der Luft beachten.
Nur in Originalgebinden lagern!
Gebinde nach Gebrauch dicht verschliefen!
Das Produkt ist giftig fiir Fische und Fischnahrtiere.
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen.
Nicht bei Temperaturen unter +/- 0 °C (frostfrei) oder tiber
+30° C lagern.

Reinigungsreste, sowie nicht restentleerte Gebinde
ordnungsgemal entsorgen(Sonderabfall-Sammelstelle).
Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-
Sammelbehalter geben.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 2 gemaf VwVwS

Transport
Kein Gefahrgut nach GGVSE/ADR

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen und liickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberflache wird malgeblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblatter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitdt unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich iiberpriift werden.



ML Compaktlasur

e wetterbestandig

e UV- stabil

e feuchtigkeitsregulierend

e elastisch

¢ gut verstreichbar, ausgezeichnete
Verlaufseigenschaften

¢ hervorragende Haftung

¢ geruchsschwach durch Verwendung
aromatenarmer Losemittel, nach Trocknung
geruchlos

e transparent - betont Struktur und Maserung

Produktbeschreibung

Produktart
Transparente, thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharz-
basis, I6semittelhaltig. Zur dekorativen Oberflachengestal-
tung und als Wetterschutz von Holz im Aufienbereich.

Schutzwirkung
Hervorragende wasserabweisende Wirkung durch eine
spezielle Bindemittelkombination.
Schutz vor Sonne durch Verwendung UV-stabiler,
hochlichtechter Eisenoxidpigmente.

Wirkstofffrei

Anwendungsbereich
Zur dekorativen Oberflachengestaltung und als Wetter-
schutz von mafhaltigen und bedingt mafhaltigen Holzern
im Aulenbereich ohne Erdkontakt.
Fur Holzhduser, AuBenverkleidungen, Pergolen, Fenster,
AuBentlren usw.

Farbtone
Farblos, Kiefer, Goldbraun, Mahagoni, Teak,
Nussbaum, Palisander, Enzianblau, Ebenholz,
Edelweiss, Silbergrau.

Technische Daten
Dichte /20° C : 0,87- 0,89 g/cm®
Viskositat: Thixotrop
Flammpunkt >61°C

Trocknung
Bei Normklima (23°C, 50% relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf tiblichen Holzarten wie Kiefer und
Fichte nach ca. 5 Stunden oberflachentrocken. Nach ca.
10 Std. uberstreichbar. Bei ungiinstiger Witterung kann
sich die Trocknung deutlich verzdgern. Bei Tropenhdlzern

oder auch frischer Eiche kdnnen ebenfalls Trocknungsver-

zogerungen auftreten.

ML Compaktlasur
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Thix°"°Pe Mittelschichtlast”

Verarbeitung

Vorbereitung

Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtla-
suren restlos entfernen. Stark verwitterte Holzer anschlei-
fen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen und um
eine gleichméRige Holzoberflache zu erzielen. Holzober-
flachen von Schmutz und Staub saubern. Beim Schleifen
Staubschutzmaske tragen. Bitumindse Materialien,
Kunststoffe, Putz, Beton und Steinzeug wegen méglicher
Verschmutzung abdecken. Pflanzen zurlickbinden und
nicht benetzen.

Aufbringmenge

160-200 ml/m? in 2-3 Arbeitsgangen.

Anwendungsverfahren

Streichen

Anwendung

ML Compaktlasur ist gebrauchsfertig. Durch schitteln
oder aufriihren wird die Gelstruktur zerstort, baut sich aber
schnell wieder auf. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung
streichen.

Zur gleichmafRigen Farbgebung bei Holz mit unterschiedli-
cher Saugfahigkeit (z.B. Fichte; Kiefer) vor dem Auftragen
der farbigen Lasur mit einer farblosen Grundierung (z.B.
ASUSO Holzimpragnierdl) oder ML Compaktlasur
farblos streichen.

Bei unbehandelten, verwitterten, alten Holzern im
Aufenbereich ist ein Voranstrich mit einer wirkstoffhalti-
gen Holzschutzgrundierung gegen Blaue und Faulnis
erforderlich. Wir empfehlen ASUSO Holzimprégnierol.

Anwendungsempfehlungen

Alle Farbtdne sind untereinander mischbar. Die Sorte
“farblos” ist als allgemeiner Anstrich fiir auBen nicht
geeignet. Keine Verdiinnung zusetzen. Die Holzfeuchte
sollte 20% nicht dberschreiten. Vergraute Oberflachen
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(alte Holzer), sowie Holzarten mit Eigenférbung, beeinflus-
sen den gewahlten Farbton, dies gilt besonders fiir die
helleren Lasurfarbténe (z.B. Kiefer). Ein Probeanstrich
wird grundsatzlich empfohlen. Bei tragenden oder
aussteifenden Bauteilen ist gemaR DIN 68.800-3 eine
Imprégnierung mit einem amtlich zugelassenen Holz-
schutzmittel erforderlich. Die Eigenschaften dieser
Holzschutzmittel kénnen den gewahlten Lasurfarbton
beeinflussen. Ein Probeanstrich wird grundséatzlich
empfohlen.

Um eine Tropfkante zu schaffen, sollten die unteren
Hirnholzflachen (z.B. bei AuRenverkleidung)
hinterschnitten sein.

Eigenschaften des behandelten Holzes
Die abgetrocknete Lasur ist mit Kunststoffen und
bitumindsen Materialien vertraglich und beeinflusst die
Brennbarkeit des Holzes nicht.

Korrosionsverhalten
Greift Glas und Metall nicht an.

Renovierung
Alte, mit ML Compaktlasur gestrichene Flachen lassen
sich leicht renovieren. Holzoberflache von Schmutz und
Staub saubern, ggf. leicht anschleifen und anschlieRend
mit ML Compaktlasur nacharbeiten.

Reinigung der Werkzeuge
Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdlinnung.

Gebindegrofen und Lagerfahigkeit
0,75 Liter; 3 Liter
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Besondere Hinweise
Sicherheitsratschlage:
S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S 25 Berlihrung mit den Augen vermeiden.
S 46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthalt Butanonoxim und Phthalsaureanhydrid.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gebrauchs- und Warnhinweise
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Geeignete
Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln
fernhalten.
Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort arztlichen
Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Nicht bei offenem Licht oder offenem Feuer arbeiten.
Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir
ausreichende BelUftung sorgen.

Das ,Merkblatt fiir den Umgang mit Holzschutzmitteln” der
Deutschen Bauchemie e.V., Karlsstrale 21, 60329
Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.
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Lagerung und Umweltschutz
Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln
die gesetzlichen Bestimmungen dber die Reinhaltung von
Grund- und Oberflachenwasser sowie Luft beachten.
die gesetzlichen Bestimmungen Uber die Reinhaltung von
Grund- und Oberflachenwasser sowie Luft beachten.
Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch
dicht verschlieRen!
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen. Nicht I1&ngere Zeit bei Temperaturen Gber +30°C
lagern.

Reinigungsreste, sowie nicht restentleerte Gebinde
ordnungsgemal entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).
Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-
Sammelbehalter geben.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 1 gemalk VwVwS

Transport
Kein gefahrliches Transportgut nach ADR und
RID/GGVSE

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen und liickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberflache wird mageblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblatter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitit unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich tiberpriift werden.




ASUSO HolzwurmEX

ASUSO HolzwurmEX

dringt tief und schnell ein

sicher in der Wirkung

schiitzt dauerhaft vor Neubefall
geruchsschwach durch Verwendung
aromatenarmer Losemittel, nach Trocknung
geruchlos

AUI] 12)sew

dliger Langzeltschut?
bekdmpfend
vorbeugend

o Uberstreichbar
¢ Holzschutzmittel zur Anwendung gemaR N anthaSay
DIN 68 800-3,4 g © ASUSEREE
B e , Grliteme Sy, 5, (993
% Ilt.nliuma:.;;.ioliwﬂ_w_a L
Produktbeschreibung Verarbeitung
Zulassungsnummer Z-58.2-1493 Vorbereitung
Prifpradikate Ib = gegen Insekten Deckende Anstrichsysteme, Lacke oder Dickschichtlasuren,
bekdmpfend wirksam Staub und Schmutz restlos entfernen. Zerstortes, nicht mehr
Allgem. Bauaufsicht Zulassung: Deutsches Institut fir tragendes Holz abbeilen. Entfernte Holzreste sofort verbrennen.
Bautechnik, Berlin Durch Ausbiirsten mit einer Drahtbiirste bei verbleibendem Holz
Guteuberwachung: Materialprifungsamt des Landes die FraRgange freilegen. Bohrmehl entfernen. Statisch
Brandenburg, Eberswalde geschwachte Holzer durch vorher impragnierte Holzer
verstarken oder ersetzen. Bitumindse Materialien, Kunststoffe,
Produktart Putz, Beton und Steinzeug wegen mdglicher Verschmutzung
Farbloses Holzschutzmittel zur Bekdmpfung von abdecken. Pflanzen zuriickbinden und nicht benetzen.
holzzerstérenden Insekten mit gleichzeitig vorbeugender
Wirkung. Losemittelhaltig. Einbringmenge
bekampfend: 300-350 ml/m?
Wirkstoffe vorbeugend: 200-250 mi/m?
0,25% Permethrin
Anwendungsverfahren
Wirkung Streichen, Spritzen (Spriihen) innerhalb geschlossener
Bekampft Insekten (Hausbock und Nagekafer) im Holz. Réaume und Bohrlochtrankung.
Schiitzt Holz vorbeugend vor Insekten.
BekadmpfungsmaRnahmen diirfen nur durch im Holzschutz
Anwendungsbereich erfahrene Fachleute ausgefiihrt werden.
Zur Bekdmpfung von Insektenbefall in tragenden und Bohrlochtrankungen nur an frei zugénglichen Holzbauteilen
nichttragenden Holzbauteilen nach DIN 68 800-4 mit gleichzeitig durchfiihren. Keine abdeckende Bauteile (z.B. Dielen)
vorbeugender Wirkung. durchbohren, da das Holzschutzmittel unkontrolliert in
Fiir Dachstiihle, Holzkonstruktionen u.a. Schiittungen laufen kann. Bei Behandlung von
Unterdielenbereichen vorhandene Schiittungen und Démmstoffe
Farbtone entfernen und erst nach Trocknung wieder einsetzen.
Farblos Zur Bohrlochtrdnkung missen die vorbereiteten Locher (ca. 10-
15 mm Durchmesser, Abstand ca. 100-200 mm in Faserrichtung,
ca. 50-100 mm quer zur Holzfaser) etwa 2-3 mal gefiillt und mit
Technische Daten einem Holzdiibel verschlossen werden.
Dichte / 20 °C: 0,80 g/cm?®
Viskositat: Dunnflissig Anwendungsempfehlungen
Flammpunkt > 61 °C ASUSO HolzwurmEX wird gebrauchsfertig geliefert und darf
nicht verdinnt werden. Vor Gebrauch griindlich aufriihren oder
Trocknung aufschiitteln. Gebinde nach Gebrauch dicht verschlieBen.
Bei Normklima (23 °C, 50 % relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf iiblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte nach Eigenschaften des behandelten Holzes
ca. 24 Stunden oberflachentrocken. Bei Uberaufnahmen (mehr Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung des
als 350 ml/m?) kann sich die Trocknung verzégern. Holzschutzmittels nicht beeinflusst.
Nachanstriche sollten friihestens nach 8 Tagen vorgenommen
werden. Korrosionsverhalten

Greift Glas und Metall nicht an.

"
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Uberstreichbarkeit
Mit allen Lasuren, Dickschichtlasuren, Dispersionen und Lacken
friihestens nach 8 Tagen. Bei hellen Nachanstrichen
ASUSO HolzwurmEx farblos verwenden.

Probeanstriche sind zu empfehlen.

Reinigung der Werkzeuge
Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdinnung.

Gebindegrofen
0,75 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 25 Liter, 200 Liter
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Besondere Hinweise

Gefahrstoffverordnung
Gefahrensymbol: Xn, N
Gefahrenbezeichnung: gesundheitsschadlich und
umweltgefahrlich

Gefahrenhinweise:

R 50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R 65 Gesundheitsschadlich; kann beim Verschlucken
Lungenschaden verursachen.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut
fihren.

Sicherheitsratschlage:

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S 24/25 Bertihrung mit den Augen und Haut vermeiden.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn
mdglich, dieses Etikett vorzeigen).

S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 56 Diesen Stoff und seinen Behalter auf entsprechend
genehmigter Sondermdilldeponie entsorgen.

Enthélt Permethrin.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fiihren.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Darf nicht in
die Hande von Kindern gelangen. Haut- und Augenkontakt
vermeiden. Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten.
Ex-geschiitzte Arbeitsgerate und Lampen einsetzen. Wahrend
der Schutzbehandlung fiir gute Belliftung sorgen. Wahrend der
Abtrockenzeit des Holzschutzmittels ist die Entflammbarkeit der
behandelten Holzteile erhoht.

Mit ASUSO HolzwurmEx behandelte, verbaute Holzer
unmittelbar nach der Behandlung kennzeichnen. Nicht fir
Holzbauteile, die in direktem Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommen kénnen verwenden. Nicht zur
grofflachigen Anwendung an Holzbauteilen in Innenrdumen.
Die behandelten Holzbauteile sind in Aufenthaltsraumen und in
anderen Rdumen mit vergleichbarem Staubkontakt (z.B. nicht
ausgebaute Dachraume, die zu Spielzwecken genutzt werden
kénnen) staubdicht zu bekleiden.

Das Merkblatt fiir den Umgang mit Holzschutzmitteln der
Deutschen Bauchemie e.V., Karlstr. 21, 60329 Frankfurt/Main,,
gibt zusammenfassende Hinweise.

Lagerung und Umweltschutz

Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln die
gesetzlichen Bestimmungen iber die Reinhaltung von Grund-
und Oberflachenwasser sowie der Luft beachten.

Das Mittel ist giftig fiir Fische und Fischnéhrtiere; es ist darauf zu
achten, dass das Holzschutzmittel nicht in Oberflachengewasser
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gelangen kann. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach
Gebrauch dicht verschlieRen. Nicht langere Zeit bei
Temperaturen tber + 30 °C lagern.
Reinigungsreste, sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungs-
gemal entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).
Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehalter
geben.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 2 gemaR VwVwS

Transport
Einstufung nach ADR und RID/GGVSEE
Klasse 9 Verpackungsgruppe III
UN 3082 umweltgefahrdender Stoff, n. a. g. (enthalt Permethrin)

Besondere Bestimmungen

Zulassungsgegenstand
Bei dem Holzschutzmittel ASUSO HolzwurmEx handelt es sich
um ein anwendungsfertiges, farbloses bzw. angefarbtes
Bekampfungsmittel mit schneller Wirksamkeit gegen
holzzerstorende Insekten (mit Ausnahme von Termiten). Das
Holzschutzmittel enthalt biozide Wirkstoffe zur
Bekampfung eines vorhandenen Befalls durch Hausbock oder
Nagekéfer in verbauten Holzbauteilen mit zugleich vorbeugender
Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten. Es ist nur dort zu
verwenden, wo BekdmpfungsmaRnahmen erforderlich sind.
Missbrauch kann auch zu Gesundheits- und Umweltschaden
fuhren.

Anwendungsbereich
Soweit in dieser Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist, sind fiir Bekdmpfungsmalnahmen mit
diesem Holzschutzmittel die Bestimmungen der Norm DIN 68
800-4: 1992-11 Holzschutz; Bekdmpfungsmalnahmen gegen
holzzerstorende Pilze und Insekten anzuwenden. Fiir den
vorbeugenden chemischen Holzschutz im Sinne von Abschnitt
1.2.2, Satz 2, gelten die Bestimmungen der Norm DIN 68 800-
3:1990-04-Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz
mit den dazu ergangenen bauaufsichtlichen Bestimmungen.
Das Holzschutzmittel darf nur in den Bereichen verwendet
werden, in denen ein Befall des Holzes durch Hausbock oder
Nagekéfer vorliegt, der nicht auf andere Art sinnvoll behoben
werden kann (siehe DIN 80 800-4:1992-11, dort insbesondere
Abschnitt 2). Fir vorbeugende MalRnahmen gegen
holzzerstorende Insekten darf das Holzschutzmittel nur
verwendet werden, wenn diese MaRinahmen erforderlich sind
und in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Bekampfungsmalinahme erfolgen.
Fir Holzbauteile, die bestimmungsgemaf nicht in direkten
Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kdnnen.
Nicht fir Holzbauteile in Aufenthaltsraumen und
zugehdrigen Nebenrdumen, es sei denn, die behandelten
Holzbauteile werden zu diesen Rdumen hin staubdicht
abgedeckt.
Nicht groRflachig fiir Holzbauteile in sonstigen
Innenrdumen, es sei denn, die groRflachige
Anwendung ist bautechnisch als unvermeidlich
begriindet.
Die BekdmpfungsmafRnahmen dirfen nur durch im
Holzschutz erfahrene Fachleute ausgefiihrt werden (zum
Nachweis der Sachkunde siehe Gefahrstoffverordnung).

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer stéandigen und liickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfléche wird maf3geblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblétter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitdt unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich iiberpriift werden.




ML Zaunlasur

e wetterbestandig

e feuchtigkeitsregulierend

e gut verstreichbar, ausgezeichnete
Verlaufseigenschaften

¢ geruchsschwach durch Verwendung
aromatenarmer Losemittel, nach Trocknung
geruchlos

e transparent - betont Struktur und Maserung

¢ kein Abblattern, daher problemlos zu
renovieren ohne abzuschleifen

Produktbeschreibung

Produktart
Braun angefarbtes Holzschutzmittel auf Alkydharzbasis,
[6semittelhaltig.
Zur dekorativen Oberflachengestaltung von Holz im
Aufenbereich.

Schutzwirkung
Schutz vor Witterungseinflissen (Sonne, Regen) durch
Verwendung hochlichtechter Eisenoxidpigmente.

Wirkstoffe
0,3 % Tolylfluanid als Filmschutz.

Anwendungsbereich
Zur dekorativen Oberfldchengestaltung von Holz im
AuRenbereich ohne Erdkontakt, z.B. Zaune, Pergolen,
Gatter, Tore.
Nicht fiir die Behandlung von Eiche geeignet — hier ist
eine dickschichtige Lasur zum Beispiel die Compaktlasur
zu verwenden.

Farbton
Dunkelbraun

Technische Daten
Dichte / 20° C: ca. 0,86 g/cm?
Viskositat: Dunnfllissig
Flammpunkt: > 61 °C

Trocknung
Bei Normklima (23 °C, 50 % relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf tblichen Holzarten wie Kiefer und
Fichte nach ca. 5 Stunden oberflachentrocken. Nach ca.
10 Stunden (berstreichbar. Bei unglinstiger Witterung
(hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich
die Trocknung deutlich verzégem. Bei Tropenhdlzern oder
auch frischer Eiche kénnen ebenfalls Trocknungsverzdge-
rungen auftreten.
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ML Zaunlasur

AUI] 12)sew

ML Zaunlasur

o
bintensiyer yy. ynd wetterseh’™
fiir Holz im Freien

Verarbeitung

Vorbereitung
Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtla-
suren restlos entfernen. Holzoberflachen von Schmutz
und Staub saubern. Beim Schleifen Staubmaske tragen.
Bitumindse Materialien, Kunststoffe, Putz, Beton und
Steinzeug wegen mdglicher Verschmutzung abdecken.
Pflanzen zurlickbinden und nicht benetzen.

Aufbringmenge
200-250 ml/m?in 2-3 Arbeitsgangen.

Anwendungsverfahren
Streichen, Tauchen

Anwendung
ML Zaunlasur vor Gebrauch gut schiitteln oder aufriihren.
Mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen.

Anwendungsempfehlungen
Keine Verdlinnung zusetzen.
Die Holzfeuchte darf 20 % nicht Gberschreiten.

Bei tragenden Bauteilen ist gemal DIN 68.800-3 eine
Imprégnierung mit einem amtlich zugelassenen Holz-
schutzmittel erforderlich. Die Eigenfarbe dieser Holz-

schutzmittel kann den Lasurfarbton beeinflussen.

Wir empfehlen grundsatzlich einen Probeanstrich.

Bei ungeschiitzten Himholzflachen kdnnen durch
Wasseraufnahme farbige Inhaltsstoffe aus dem Holz
herausgewaschen werden und darunter liegende helle
Putzflachen und Mauern verflecken.

Um eine Tropfkante zu schaffen, sollten die unteren
Hirnholzflachen hinterschnitten sein.




ML Zaunlasur

z Eigenschaften des behandelten Holzes Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Unfall,
o Die abgetrocknete Lasur beeinflusst die Brennbarkeit des Unwohlsein oder Verschlucken sofort arztlichen Rat
7] . . . . ) .
P Holzes nicht. einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht bei
9, offenem Licht und offenem Feuer arbeiten. Spritzen
- Korrosionsverhalten aulerhalb geschlossener Anlagen gefahrdet Gesundheit
%’ Greift Glas und Metall nicht an. und Umwelt.
Renovierung Das ,Merkblatt flir den Umgang mit Holzschutzmitteln* der
Alte, mit ML Zaunlasur behandelte Fl&chen lassen sich Deutschen Bauchemie e.V., Karlstr. 21, 60329
leicht nachpflegen. Holzoberflache von Schmutz und Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.
Staub saubern und anschliefend mit ML Zaunlasur Lagerung und Umweltschutz
nacharbeiten. Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln
die gesetzlichen Bestimmungen (iber die Reinhaltung von
Reinigung der Werkzeuge Grund- und Oberflachenwasser sowie der Luft beachten.
Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdlinnung. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch
dicht verschlieen!
Gebindegrofen und Lagerféahigkeit Das Produkt ist giftig fiir Fische und Fischnahrtiere. Nicht
3 Liter, 5 Liter, 25 Liter in Oberflachengewéasser oder Kanalisation gelangen
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar. lassen. Nicht bei Temperaturen unter +/- 0 °C (frostfrei)

oder (ber + 30 °C lagern.
Reinigungsreste, sowie nicht restentleerte Gebinde
ordnungsgemal entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).

Besondere Hinweise Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-
Enthalt Naphta, Tolylfluanid Sammelbehalter geben.

Gefahrenhinweise: Wassergefahrdungsklasse

R 52 /53 Schadlich fir Wasserorganismen, kann in WGK 2 gemall VwVwS

Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Transport

Haut flhren. Kein gefahrliches Transportgut nach ADR und

Sicherheitsratschlage: RID/IGGVSE

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S 25 Berlihrung mit den Augen vermeiden,

S 46 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren.
Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder
dieses Etikett vorzeigen.

Enthalt Tolylfluanid
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gebrauchs- und Warnhinweise
Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz
des Holzes vor tierischen und/oder pflanzlichen
Schédlingen. Bitte deshalb nur nach
Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der
Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu
Gesundheits- und Umweltschaden flihren. Das
Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches
bestimmungsgemal in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommt. Ebenso Bienenhauser,
Gewachshauser (innen) und Sauna-Anlagen (innen) nicht
damit behandeln. Pflanzen zurlickbinden und nicht
benetzen. Im Innenbereich nicht verwenden.
Holzschutzmittel sind wegen mdglicher
Gesundheitsgefahren: Nicht anzuwenden bei Holz zu dem
langer andauernder Hautkontakt bestehen kann. Haut und

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis

Augenkonta kt vermeiden. zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen und liickenlosen

H : Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberflache wird malgeblich bestimmt durch die
Geelgnete SChUtZkleIdung (SChUchandSChUhe1 Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Schutzbrille) tragen Wahrend der Arbeit nicht essen Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften

. ) . . ! werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
tnnken, rauchen. \Von Nahrungsmltteh‘l, Getranken und beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblatter. Wir garantieren nur fiir die
. einwandfreie Qualitat unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen

FUttermltteln femhalten- Probeanstrich tiberpriift werden.

14




Aqua Holzimpragnierung

e schiitzt zuverlassig vor Blaue und
holzzerstorenden Pilzen

o dringt tief ein

o geeignet fiir praktisch alle handelsiiblichen
Lasuren

e schnell trocknend

o auf Basis natiirlicher Ole

o wasserverdiinnbar

Produktbeschreibung

Produktart i
Farblose Holzschutzgrundierung auf Olemulsionsbasis,
wasserverdinnbar.

Schutzwirkung
Vorbeugend wirksam gegen Blaue, holzzerstorende Pilze
und Schimmel.

Wirkstoffe
0,95 % Propiconazol

Weitere Inhaltsstoffe:
Pflanzliche Ole, Wasser, Trockenstoffe

Anwendungsbereich
Zur Behandlung von Weich- und Harthdlzern im AuRenbe-
reich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren,
Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden
sollen. Fiir AuRenverkleidungen, Tore, Pergolen, Zaune
USW.

Farbténe
Farblos

Technische Daten
Dichte / 20° C: ca. 1 g/cm®
Viskositat: Dunnflissig

Trocknung
Bei Normklima (23° C, 50% relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf tiblichen Holzarten wie Kiefer und
Fichte, nach ca. 5-8 Stunden oberflachentrocken. Nach
ca. 12 Std. Trocknungszeit Uiberstreichbar mit wassrigen
Systemen (Lasuren, Farben, Lacken). Bei nachfolgendem
Anstrich mit I6semittelhaltigen Systemen ist eine
Trocknungszeit von ca. 24 Stunden zu berticksichtigen.
Bei unglinstiger Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige
Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich
verzdgern. Bei inhaltsstoffreichenHolzern knnen
ebenfalls Trocknungsverzégerungen auftreten.
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Aqua Holzimpragnierung

AUI] 12)sew

Aqua Holzimpr'a‘gnie"“'"g

& n
“Ngizider Tiefenschutz 999
Olzzerstorende Pilz€
Blauepilze
Schimmel

Verarbeitung

Vorbereitung
Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtla-
suren restlos entfernen. Holzoberflachen von Schmutz
und Staub saubern. Beim Schleifen Staubschutzmaske
tragen. Bitumindse Materialien, Kunststoffe, Putz, Beton
und Steinzeug wegen mdglicher Verschmutzung
abdecken. Pflanzen zurlickbinden und nicht benetzen.

Aufbringmenge
200 ml/m?in 1-2 Arbeitsgangen.

Anwendungsverfahren
Streichen, Tauchen, Spritzen (Spriihen) nur in geschlosse-
nen Anlagen.

Anwendung
Aqua Holzimprégnierung vor Gebrauch gut schitteln
oder aufrihren. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung
auftragen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschlieRen.

Anwendungsempfehlungen
Die Holzfeuchte sollte 20% nicht tiberschreiten.

Korrosionsverhalten
Greift Glas und Metall nicht an

Uberstreichbarkeit
Praktisch mit allen Lasuren, Dickschichtlasuren,
Dispersionen und Lacken nach griindlicher Trocknung.
Wir empfehlen grundsétzlich einen Probeanstrich.

Reinigung der Werkzeuge
Mit Wasser.
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Aqua Holzimpragnierung

Gebindegrofen und Lagerfahigkeit
0,75 Liter, 3 Liter, 30 Liter
In ungedffneten Gebinden 12 Monate haltbar.

Besondere Hinweise
Gefahrstoffverordnung

Gefahrenbezeichnung: Reizend
Enthalt Propiconazol

Gefahrenhinweise:

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich

R 52/53 Schédlich flr Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben

Sicherheitsratschlage:

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
S 24 Berlhrung mit der Haut vermeiden

S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Gebrauchs- und Warnhinweise
Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz
des Holzes vor tierischen und/oder pflanzlichen
Schadlingen. Bitte deshalb nur nach
Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der
Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu
Gesundheits- und Umweltschaden flihren. Das
Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches
bestimmungsmaBig in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommt. Ebenso Bienenhauser,
Gewachsh&user (innen) und Sauna-Anlagen (innen) nicht
damit behandeln.
Pflanzen zurlickbinden und nicht benetzen. Im
Innenbereich nicht verwenden.
Holzschutzmittel sind wegen mdglicher
Gesundheitsgefahren nicht anzuwenden bei Holz, zu dem
lang andauernder Hautkontakt bestehen kann. Haut- und
Augenkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe,
Schutzbrille) tragen. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder
rauchen.
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln
fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken
sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Nicht bei offenem Licht oder offenem Feuer
arbeiten. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fir
ausreichende Belliftung sorgen. Spritzen auBerhalb
geschlossener Anlagen gefahrdet Gesundheit und
Umwelt. Tauchwannen sind mit einem Schwimmdeckel zu
versehen. Bei langerem Stillstand von Tauchwannen
Aqua Holzimpragnierung in dichtschlieRende Gebinde
abfiillen und diese kennzeichnen.
Das ,Merkblatt fiir den Umgang mit Holzschutzmitteln” der
Deutschen Bauchemie e.V., Karlsstrale 21, 60329
Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.

Lagerung und Umweltschutz
Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln
die gesetzlichen Bestimmungen iiber die Reinhaltung von
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Grund- und Oberflachenwasser, sowie Luft beachten.
Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch
dicht verschlieften! Das Produkt ist giftig fir Fische und
Fischnahrtiere. Nicht in Oberflachengewasser oder
Kanalisation gelangen lassen.

dicht verschlieRen! Das Produkt ist giftig fir Fische und
Fischnahrtiere. Nicht in Oberfldchengewésser oder
Kanalisation gelangen lassen.

Nicht langere Zeit bei Temperaturen (iber +30°C lagern.

Reinigungsreste, sowie nicht restentleerte Gebinde
ordnungsgemal entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).
Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-
Sammelbehalter geben.

Wassergefahrdungsklasse
WGK1 gemal VwVwS

Transport
Kein Gefahrgut nach GGVSE/ADR

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen und liickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberflache wird mageblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblétter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitdt unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich iiberpriift werden.




Aqua Ol-Lasur

brilliante Farbgebung

schiitzt gegen Nasse, Staub und Schmutz
offenporig

hervorragende Haftung

hochtransparent

betont Struktur und Maserung

auf Wasserbasis, losemittelfrei

e gepriift gemaR DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit
von Spielzeugen)

Produktbeschreibung

Produktart i

Transparente, thixotrope Holzlasur auf Olbasis,
wasserverdlnnbar, zur dekorativen Oberfldchengestaltung und
als Wetterschutz von Holz im Auflenbereich.

Schutzwirkung

Hervorragende wasserabweisende Wirkung durch ein
spezielles Olsystem.

Schutz vor Sonne durch Verwendung UV-stabiler,
hochlichtechter Eisenoxidpigmente.

Wirkstofffrei

Anwendungsbereich

Innenbereich

Als wasser- und schmutzabweisender, dekorativer Anstrich fir
Sichtbalken, Holzdecken, Tiren, Fenster, Wandverkleidungen,
Mabel und Spielzeug.

AuBenbereich

Zur dekorativen Oberflachengestaltung und als Wetterschutz
von Holzfassaden, Tore, Zaune, Pergolen, Carports,
Kinderspielplatzeinrichtungen, Stallungen u.s.w.

Nicht fiir die Behandlung von Eiche geeignet — hier ist eine
dickschichtige Lasur zum Beispiel die Compaktlasur zu
verwenden.

Farbténe

Farblos, Kiefer, Eiche hell, Kastanie, Teak,

Nussbaum, Palisander, Mahagoni, Tanne, Ebenholz.

Trocknung

Bei Normklima (23°C, 50% relative Luftfeuchte nach DIN
50.014), sowie auf iblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte
nach ca. 2-3 Stunden oberflachentrocken. Nach ca. 5-6 Std.
Uberstreichbar. Bei ungiinstiger Witterung kann sich die
Trocknung deutlich verzogern.

Aqua Ol-Lasur

AUI] 12)sew

Aqua Ol-Lasur
fir innen + auken

i
“asServerdiinnbar + wirkstoff™®

Verarbeitung

Vorbereitung

Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren
restlos entfernen. Stark verwitterte Holzer anschleifen, um
hochstehende Holzfasern zu entfernen und um eine
gleichmaRige Holzoberflache zu erzielen. Holzoberflachen von
Schmutz und Staub sdubern. Beim Schleifen Staubschutz-
maske tragen.

Schéadlingsgefahrdetes Holz und stark saugendes Holz mit
ASUSO Holzimpragnierdl vorbehandeln.

Aufbringmenge
100-150 ml/m? pro Auftrag in 2-3 Arbeitsgangen.

Anwendungsverfahren
Streichen, Spritzen, Rollen, Tauchen

Anwendung

Aqua Ol-Lasur ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut
aufrihren. Zur gleichmaRigen Farbgebung bei Holz mit
unterschiedlicher Saugféhigkeit (z.B. Fichte, Kiefer) vor dem
Auftragen der farbigen Holzlasur mit einer farblosen
Grundierung (z.B. ASUSO Holzimprangierdl farblos oder
Aqua Ol-Lasur farblos) streichen. Um ein Verziehen zu
vermeiden: alle Holzteile vor dem Einbau vorlasieren,
Stirnkanten gut tréanken. Zur Erzielung einer sehr
gleichmaRigen Oberflache:

Lasur diinn auf das Holz aufbringen und nach kurzem
Antrocknen mit weichem, trockenem Tuchballen abziehen.
Bei unbehandelten sowie verwitterten, alten Holzern im
AuRenbereich ist ein Voranstrich mit einer wirkstoffhaltigen
Holzschutzgrundierung gegen Blaue und Faulnis erforderlich.
Wir empfehlen ASUSO Holzimpragnieral.
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Aqua Ol-Lasur

Anwendungsempfehlung
Alle Farbt6ne sind untereinander mischbar.

Die Sorte ,farblos“ ist als allgemeiner Anstrich fiir auBen
nicht geeignet.

Die Holzfeuchte sollte 20% nicht (iberschreiten. Vergraute
Oberflachen (alte Holzer), sowie Holzarten mit Eigenfarbung
beeinflussen den gewahlten Farbton, dies gilt besonders fir die
helleren Lasurfarbténe (z.B. Kiefer).

Ein Probeanstrich wird grundsétzlich empfohlen. Bei tragenden
oder aussteifenden Bauteilen ist gemaf DIN 68.800-3 eine
Impragnierung mit einem amtlich zugelassenen
Holzschutzmittel erforderlich. Die Eigenschaften dieser
Holzschutzmittel kdnnen den gewahlten Lasurfarbton
beeinflussen. Ein Probeanstrich wird grundsatzlich empfohlen.
Um eine Tropfkante zu schaffen, sollten die unteren
Hirholzflachen (z.B. bei AuBenverkleidung) hinterschnitten
sein.

Eigenschaften des behandelten Holzes
Die abgetrocknete Lasur beeinflusst die Brennbarkeit.

Korrosionsverhalten
Greift Glas und PVC nicht an. Greift Metall an.

Renovierung

Alte, mit Aqua Ol-Lasur gestrichene Flachen lassen sich leicht
renovieren. Holzoberflache von Schmutz und Staub saubern,
ggf. leicht anschleifen (Kornung 180) und anschlieBend mit
Aqua Ol-Lasur nacharbeiten. Bei der Renovierung

geniigt meist 1 Anstrich.

Reinigung der Werkzeuge
Mit Wasser

GebindegroBen und Lagerfahigkeit
0,75 Liter, 3 Liter
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Besondere Hinweise
Frostempfindlich
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Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen und liickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfldche wird maf3geblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblétter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitdt unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich tberpriift werden.




NL Teakol / NL Bangkiraiol /
NL Larchenholzol

dringt tief ein und ist harzlésend

schnell trocknend

schmutzgeschiitzt

offenporig und diffusionsfahig

verstarkt UV- und farbtonbestandig
Wohngesund (wohnbiologisch gepriift) - nach
DIN 53160 EN 71 Teil 3 umweltschonend

¢ frei von Aromaten, Leinol und Zitrus-
Terpenen!

Eigenschaften

NL Teakdl / NL Bangkiraiol / NL Larchenholzél dient
der Grundbehandlung und Pflege von Gartenmdbeln aus
Hartholz im AuRenbereich, wo Wasser frei abflieit. Auch
fir fungizidgeschitzte Flachen geeignet. Es verleiht dem
Holz eine strapazierfahige Oberflache und einen schénen
Farbton und hebt die Maserung hervor. Das NL Teakol /
NL Bangkirai6l / NL Larchenholzol ist eine wirkstofffreie,
geruchsarme Naturveredelung aus pflanzlichen Olen,
Balsamharzen, Eisenoxyden, in Isoparaffin geldst -
gebrauchsfertig eingestellt.

Einsatzgebiete
Gartenmdbel, Pergolen, Terrassen aus Hartholz — im
Aulenbereich, wo Wasser frei abflieken kann.
Blauegefahrdetes Holz mit ASUSO Holzschutzgrund
oder Aqua Holzimpragnierung vorbehandeln.

Verarbeitung und technische Daten

Olbasierend auf Pflanzendlen, Balsamharzen,
Eisenoxyden geldst in Isoparaffin (Reinheit nach DAB)

Vorbereitung des Untergrundes
Das Holz muss saugfahig, intakt, einwandfrei geschliffen,
trocken, sauber, silikon- und staubfrei sein. Vor
grofflachigem Einsatz immer Probeauftrag auf
Originalwerkstoff durchfiinren, um sicherzustellen, dass
das gewiinschte Ergebnis erzielt wird. Bei der
Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens
12° C betragen.
Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung oder starker Hitze dlen.

Verbrauch: ca. 1 Liter fiir 20 — 25 m? (40-50 g/m?)
Abhangig von der Auftragsart und der Saugfahigkeit des
Holzes.

Applikation:
Lappen, Pinsel, Baumwolltuch

NL Teakél / NL Bangkiraidl /
NL Léarchenholzél
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Grundbehandlung bei neuen Holzern

Neue Gartenmdbel, Terrassen etc. sind vor dem ersten
Gebrauch zu dlen.

Das Ol vor dem Auftragen griindlich umrihren.

Mit einem Pinsel oder Baumwolltuch gleichmaRig satt
auftragen. Mit dem Hirnholz anfangen.

Samtliches iiberschiissiges Ol nach max. 20 Min. mit
sauberen Baumwolltiichern griindlich abwischen.
Insbesondere auf iberschiissiges Ol an Verbindungen
und in Ritzen achten.

Das Mdbelstlick sorgfaltig mit einem Polierpad
nachpolieren. Das macht die Oberflache besonders
strapazierfahig.

Danach mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

Falls das Holz nicht gesattigt erscheint, Behandlung wie
oben beschrieben wiederholen.

Zur Auffrischung von alten Holzern

Altere Mébel zuerst mit NL Intensivreiniger séubern und
gruindlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Danach die Mébel ca. 24 Std. trocknen lassen.
Sicherstellen, dass das Mobelstiick véllig sauber und
trocken ist.

Raue Stellen ggf. mit feinem Sandpapier schleifen.

Ab jetzt vorgehen wie unter ,Grundbehandlung von neuen
Holzern® beschrieben.

Trockenzeit

Grifffest nach ca. 1,5 Stunden — durchgetrocknet nach 24
Stunden.

Je nach Witterung und Temperatur vergehen 24 bis 48
Stunden, bis das Ol durchgehartet ist. In diesem Zeitraum
darf das Holz nicht mit Wasser in Berlihrung kommen.

Weitere Pflege

Wir empfehlen, das Olen ein bis zweimal jahrlich zu
wiederholen. Hier wie unter ,Auffrischung von alten
Holzern® beschrieben vorgehen.




NL Teakél / NL Bangkiraidl /
NL Larchenholzél

Reinigung der Werkzeuge:
mit NL- Verdiinner oder Terpentinersatz

GebindegroRen/Lagerfahigkeit:
750 ml, 3 Liter
In ungedffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.
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Bei der Verarbeitung auf die tbliche Arbeitshygiene
achten. Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!

Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgerate und
Kleidung kénnen sich beim Trocknen im Falle eines
Warmestaus selbst entziinden. Deshalb alle Lappen etc.
nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren,
bzw. entsorgen oder verbrennen. Die Entsorgung erfolgt
uber den Sondermiill, nicht in die Kanalisation gelangen
lassen, leere Gebinde kdnnen an INTERSEROH + Duales
System Deutschland zuriickgegeben werden.

Besondere Hinweise:
Gefahrenstoffverordnung

Sicherheitsratschlage:

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S 25 Berlihrung mit den Augen vermeiden.

S 46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 1 gemal VwVwS

Transport
Kein Gefahrgut nach GGVSE/ADR

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer stédndigen und llickenlosen
Qualitétskontrolle. Das Ergebnis einer Oberflédche wird mal3geblich bestimmt durch die
Qualitét der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausfiihrung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblétter. Wir garantieren nur fiir die
einwandfreie Qualitét unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich berpriift werden.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen
Stand April 2004

Allgemeine Geschiftsbedingungen

1.0 Anwendungsbereich

1.1 Fir samtliche Geschafte zwischen uns und unserem Kunden gelten die
nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ausschlief3lich,
wenn der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des &ffentlichen Rechts oder
ein offentlich rechtliches Sondervermégen ist. Abweichende Bedingungen des Kunden
erkennen wir nur an, wenn wir deren Geltung ausdriicklich schriftlich vereinbart
haben.

1.2 Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nicht fiir
Geschafte mit Endverbrauchern. Dies gilt nicht fiir die Bestimmung des
Eigentumsvorbehaltes nach Tz. 5. Der Eigentumsvorbehalt wird auch mit dem
Endverbraucher vereinbart.

1.3 Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch fiir Geschéfte
zwischen uns und Auslandskunden. Soweit unsere Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen abweichendes nicht regeln, gilt fir Auslandsgeschafte das UN-
Kaufrecht.

2.0 VertragsabschluB, Pflichtenprogramm, Beschaffenheitsbestimmung

2.1 Die Auftragsbestatigung unter Angabe der Artikelnummer und des Artikeltextes
enthalt unsere Lieferverpflichtung und bestimmt die Beschaffenheit der zu liefernden
Vertragsprodukte unter Einbezug des Inhalts des fiir das jeweilige Produkt
bestehende Werkstoffblatt und Sicherheitsdatenblatt. Zur Lagerstabilitat,
Einsatzzweck, Glanzgrad, Trockenzeiten, Kombinierbarkeit und
Anwendungseinschrankungen weisen wir auf den Inhalt des Werkstoff- und
Sicherheitsdatenblatts sowie die CTA Broschiire Chemisch-Technische
Arbeitsgemeinschaft Parkettversiegelung, Technischer Ratgeber nach dem jeweils
aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Lieferung, die wir den Kunden auf Anforderung
Uberlassen, hin. Es obliegt dem Kunden, diese Informationen zu nutzen. Fehlt dem
Kunden die jeweils aktuelle Fassung des Werkstoff- und Sicherheitsdatenblatts, so
kann er diese bei uns anfordern.

2.2 Fur die Leistungs- und Beschaffenheitsbestimmung schlieRen wir Werbeangaben,
Prospektinhalte unserer Prospekte, soweit in 2.1. nicht in Bezug genommen und/oder
&ffentliche AuRerungen von uns, unseren Mitarbeitern und Vertriebspersonen
einschlieflich Handelsvertreter aus, wenn in der schriftlichen Auftragsbestatigung
nicht ausdricklich Werbeangaben, Prospekte, Datenblatter, Zeichnungen zur
Beschaffenheitsbestimmung aufgefiihrt sind. Wir schlieRen § 434 (1) 2 Abs. 2 BGB
ausdriicklich fur die Beschaffenheitsbestimmung aus.

2.3 Anwendungstechnische Auskiinfte und Beratungen, die der Kunde von uns auf
seine Anforderung erhélt, werden nach unserem technischen Wissen und
Erfahrungsstand erteilt. Unsere Auskiinfte entbinden den Kunden nicht, bei der
Verwendung unserer Produkte im Einzelfall eine konkrete Eignungspriifung fiir den
vorgesehenen Zweck durchzufiihren.

3.0 Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Die Zahlung ist 30 Tage nach Ausstellungsdatum der Rechnung féllig. Bei Zahlung
innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum abziiglich 2 % Skonto auf den reinen
Warenwert. Skontoabzug auf neue Rechnungen sind unzuldssig, soweit altere fallige
Rechnungen noch unbeglichen sind.

Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen
Zustimmung zahlungshalber zulassig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten
des Kunden.

3.2 Falls in der schriftlichen Auftragsbestatigung abweichendes nicht vereinbart ist,
gelten unsere Preise gem. jeweils gliltiger Preisliste ab Werk Freilassing zzgl.
Verpackung und der jeweils giiltigen Mehrwertsteuer im Inland. Die Berechnung der
Mehrwertsteuer mit Auslandskunden entfallt, wenn uns die ID-Nummer benannt ist
bzw. der Ausfuhrnachweis erbracht wird.

3.3 Wenn ein abweichendes Zahlungsziel in der Auftragsbestatigung nicht enthalten
ist, tritt Verzug durch Mahnung, spatestens aber nach § 286 Abs. 3 BGB ein. Die
Verzinsung wird von uns in gesetzlicher Hohe berechnet (§ 288 BGB).

3.4 Gegen unsere Forderungen kann unser Kunde nur mit unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder ein Zuriickbehaltungsrecht
austiben. Aufrechnung und Zurlickhaltung mit bestrittenen Forderungen ist zwischen
uns und dem Kunden ausgeschlossen.

3.5 Sondervereinbarungen beddrfen der Schriftform.
4.0 Lieferfristen und Termine, Gefahriibergang

4.1 Lieferfristen und Termine bestimmen sich nach der jeweiligen schriftlichen
Auftragsbestatigung.

4.2 Wenn wir an der Einhaltung von Lieferfristen und Terminen und der Erfiillung
unserer Pflichten durch Umstande behindert werden, die auRerhalb unseres
EinfluBbereiches liegen, z.B. Betriebsstérungen, Verzégerungen bei unseren
Zulieferer, Lieferbehinderung von Roh- und Hilfsstoffen an uns durch behérdliche
MaRnahmen, Embargos, Streik, Aussperrungen, hohere Gewalt oder
Elementarschaden bei uns oder unserem Zulieferer, schlieBen wir die Einhaltung der
Lieferfristen und Termine aus. Diese verlangern sich um die Zeitspanne der
Behinderung. Wird eine Lieferung aus den vorstehenden Griinden unméglich, so
werden wir und unser Kunde gegenseitig von den bestehenden Pflichten befreit.

4.3 Bei einer Menge ab 100 Liter liefern wir im Inland frei Haus. Im Gbrigen
vereinbaren wir, wenn abweichendes in der Auftragsbestatigung nicht geregelt ist,
LEXW* Incoterms 2000.

4.4 Einwegverpackungen werden von uns nicht zurlickgenommen. Auf Anforderung
des Kunden nennen wir diesem eine entsprechende Organisation zur Entsorgung im
Inlandgeschaft.

4.5 Dem Kunden zumutbare Teillieferungen sind zulassig.
5.0 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns bis zur Erfiillung sdmtlicher Zahlungsverpflichtungen des Kunden

das Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden

insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung
um mehr als 20 % Ubersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt

uns.

Der Kunde darf die Waren in ordnungsgemafen und Ublichen Geschéftsgang
verarbeiten, vermischen, vermengen und verauBern. Eine Verpfandung oder
Sicherungsibereignung ist dem Kunden nicht erlaubt. Pfandung und
Beschlagnahmen von dritter Seite sind unverziiglich anzuzeigen. Der Kunde tritt
schon jetzt alle Forderungen aus der WeiterverauRerung von Vorbehaltswaren an uns
ab; wir nehmen diese Abtretungen an. Das gleiche gilt fir Forderungen aus Vertragen
Uber Dienstleistungen und Geschaftsbesorgung, bei deren Erbringen der
Eigentumsvorbehalt erlischt.

Bei Verauferung von Waren, an denen unser Kunde bei seinem Kunden nach
Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung Miteigentum zusteht, erfasst die
Vorausabtretung einen Forderungsteil in Hohe des Rechnungswertes der
verarbeiteten, vermischten oder vermengten Waren des Verkaufers; entsprechendes
gilt, wenn unsere Vorbehaltswaren zusammen mit anderen Waren einheitlich
weiterveraufRert werden.
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Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen gegeniiber uns nicht nach, erfolgt
insbesondere eine Zahlung nicht vertragsgemaf oder geréat der Kunde in
Vermdgensverfall, kdnnen wir Herausgabe unserer Ware verlangen und unsere Ware
in Besitz nehmen.

6.0 Leistungsstorungen, Pflichtverletzungen, Sachméngel, Haftung

6.1. Es obliegt unserem Kunden, die von uns gelieferten Produkte binnen einer Frist
von vier Tagen auf Einhaltung der Pflichten und Beschaffenheitsbestimmungen,
insbesondere auf Fehler, Sachmangel, Stlickzahl zu tberprifen und bei Fehler,
Sachmangel, abweichender Stlickzahl dies uns innerhalb einer Frist von 14 Tagen
schriftlich unter Angabe der Chargennummer so anzuzeigen, dass wir Fehler,
Sachmangel oder Abweichungen von der Stlickzahl und vom Auftragsinhalt so
identifizieren kénnen, dass wir unserer Nachbesserungsverpflichtung nachkommen
koénnen. Die Fristen berechnen sich ab Lieferdatum beim Kunden.

6.2 Wir haften fiir bei unserem Kunden entstehende Schéaden bei Vorsatz und/oder
grob fahrlassigem Verschulden.

6.3 Bei Leistungsstérungen unserer Lieferverpflichtungen und der
Beschaffenheitsbestimmung unserer Ware steht uns gegentiber dem Kunden ein
Nachbesserungsanspruch innerhalb angemessener Frist nach unserer Wahl durch
Ersatzlieferung oder Nachbesserung zu. Dieses Nachbesserungsrecht ist beschrankt
auf zwei Nachbesserungsversuche. Tritt die Pflichtverletzung oder Abweichung von
der Beschaffenheitsbestimmung nach Weiterverwendung unserer Produkte an einem
Lieferort des Kunden an seinen Kunden auf, so muf uns der Kunde Gelegenheit
geben, unsere Nachbesserungsanspriiche am Lieferort seines Kunden
wahrzunehmen.

6.4 Im Falle von Pflichtverletzungen von Nebenpflichten oder im Falle unwesentlicher
Abweichung von unseren Pflichten und der Beschaffenheitsbestimmung unserer
Produkte schlieBen wir eine Haftung gegentiber unserem Kunden aus.

6.5 Falls unser Kunde wegen von uns fahrlassig zu vertretender Pflichtverletzung vom
Vertrag zurlcktritt, oder den Kaufpreis mindert, oder wir die Pflichtverletzung durch
Nachbesserung oder Nacherfiillung beseitigen, schlieBen wir die Geltendmachung
von Schadensersatzanspriichen jeglicher Art gegen uns aus.

6.6 Jegliche Schadensersatzanspriiche von uns beschranken sich auf solche
Schaden, die fiir uns zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbar aus der
Verwendung des von uns gelieferten Produktes sind.

6.7 Es obliegt dem Fachverleger, Kunden, bei Verarbeitung unserer Produkte mit nicht
heimischen Holzern, z.B. Exoten zu priifen, ob eine Probeverarbeitung erforderlich ist,
um die Farbqualitat, Trocknung, Optik, Haftung und das Erscheinungsbild des
herzustellenden Endproduktes zu kléren und festzulegen.

6.8 Es obliegt dem Kunden, die von uns gelieferten Produkte ordnungsgeman zu
lagern und sie vor unvertraglichen Umwelteinflissen, z.B. chemischen Reaktionen zu
schitzen. Gebrauchsibliche Abnutzung schlieRt eine Pflichtverletzung durch uns aus.

6.9 Bei Export unserer Produkte durch unseren Kunden in Drittlander, auch bei
Weiterverarbeitung durch den Kunden, haften wir nicht fir die Exportfahigkeit unserer
Produkte und die staatliche Genehmigungsfreiheit und Einfuhrfreiheit in die
Exportlander unseres Kunden.

7.0 Garantieerklarungen

7.1 Die Abgabe einer Garantieerklarung bedarf gesonderter, getrennter Schriftform
auBerhalb der Auftragsbestatigung.

7.2 Beschaffenheitsbestimmungen und Leistungsbeschriebe enthalten keine
Garantieerklarungen. Die Annahme stillschweigender Garantien wird ausdriicklich
ausgeschlossen.

8.0 Datenschutz

Wir sind berechtigt, Kundendaten, die wir aus der Geschéftsbeziehung von unserem
Kunden erhalten haben, soweit der Kunde lber diese selbst verfligen kann, zu
verwahren, zu verarbeiten und geschéftlich weiterzuverwenden.

9.0 Erfiillungsort und Gerichtsstand

9.1 Ist unser Kunde Unternehmer oder eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts
oder ein 6ffentlich rechtliches Sondervermdégen, so vereinbaren wir den Erfiillungsort
fiir die Liefer- und Zahlungsverpflichtungen an unserem Firmensitz Freilassing.

9.2 Der Gerichtsstand ist bei den fiir Freilassing 6rtlich und sachlich zustandigen
ordentlichen Gerichten vereinbart.

9.3 Erflllt unser Kunde nicht die Voraussetzungen unter 9.1, so gelten der gesetzliche
Erfullungsort und Gerichtsstand.

10. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unserer Allgemeinen Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die tbrigen Bestimmungen
wirksam bestehen. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen unserer
Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen haben nicht die Gesamtnichtigkeit
oder Unwirksamkeit der Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zur
Folge.

ASUSO GmbH GorlitzerstraBe 9, D-83395 Freilassing



